palmira.furniture




TEJIDOS

Tissu
Upholstered

Ito FR Crevin—Tela C

Palmira



INFORMACION GENERAL

Composicién

49%PES 17% PP 13% MA 11%CO REC10% PES REC
Ancho

140 +4cm

Peso

618 gr/m*+5%

865 gr/ml+5%

Partida arancelaria

UE: 5407.73.00
USA: 5407.73.20.60

N° informe laboratorio
IN-00886-2019-B
Inflamabilidad

BS5852 Source 0
EN1021-Part 1:2006
CALTB117:2013
NFPA 260:2013
BS5852 Source 1
EN1021-Part 2:2006
BS 7176 Low Hazard
UNI9175 Clase 3IM

ESPECIFICACIONES

Resistencia al deslizamiento costuras (mm)

Urdimbre: 1,80/ Trama: 2,00
EN1SO 13936/2:2004

Resistencia abrasidn (rotura hilos)

>100.000 EN ISO 12947-2:1998

Resistencia abrasién (cambio de aspecto: 3000 ciclos)
4-5EN 1SO 12947/4:1998 y EN 14465:2003 (Annex A)
Resistencia al pilling

4-5 EN SO 12945/2:2000

Solidez a la luz artificial

5-6 EN 1SO 105-B02:1998 y 105 B02/A01:2002

Solidez al frote

Seco:4-5
Himedo: 4-5
EN SO 105-X12:2002

Notas:

Ito estd tejido con un hilo bouclé que crea un efecto superficial natural e irregular.
Los tejidos bouclé son generalmente mds sensibles a los efectos del desgaste que los
tejidos planos, y con un uso intensivo o prolongado pueden adquirir una textura mds
pronunciada.

MANTENIMIENTO

Performance+ Tejidos duraderos de facil limpieza

Condiciones de lavado

B X B 2K %

Mantenimientoy limpieza
4 FORD FLTM BN 112-08:2005
Estabilidad dimensional al lavado y secado doméstico (%)

Urdimbre: -2,4/ Trama: -2,6
ENISO 3759:2008, EN 1SO 6330:2000 y EN SO 5077:2008

Al confeccionar o lavar una funda con velcro, coloque una tira protectora
para no dafar el tejido.

CERTIFICADOS
Qoree

STANDARD
100
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